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.boratur,,arıDeney Laboratuvarının Adı ve
Adresi

TSE Yapı Malzemel
Aydınlı N,lalr. Ulus S

eri Yangın ve
okak No:7rl

-ıuzla /İS'ınNi] UL
Deneyi Talep Eclen Kuruluşun
Actı ve Adresi

Numune Tipi

l. (iiriş

Pi9er Proje İnş, Dek. Saır. Tic. Ltd. Şti.Halaskargazi Cad. No:7218 Osnraırbey,'SişliiİSTANBUL

1 5ının İzob<.ızz Yalıtıın Keçeli Bölıı-ıe Du., ar Sisteıni

BiÇer Proje inŞ, Dek, San, Tic, Ltcl. Şti,'niıı talebi üzeriı-ıç. ku.ı,ıttık.ı,iııııiııde ç,i.li kuı l2.5ııını cılç,ıPlcıkcı 0ruSInu 1'cı7ııŞ'lırılcırcık ııı,gıılcıııcııı I5ııını i-tıbrı::,),|,',İ,,,"'İ)'r')'r,'İ,İ|İİ!İ')ekı 50ınnı boş,lıık, ulıcıı'i)ıııiııde Çifi kar tılc'ı 7ılaktı ile tılııştııı,ııltın bölııııe rİ,r"r,,,.s,i.srcıııiııiıı }ıava doğuşlu ses yalıtımınınbelirlenınesi amaclYla *TS EN rso ıoı,ıo -2: 2013 Akustik - yapı .ı".un]u.ınrn ses yalıtımınınlaboratuvarda ölÇülmesi - Bölüm 2: Havaİle 1,al,ılan s". yal,t,-İnın ölçtılmesi,, staırdardıııa göre07l03/20l9 tariI-ıiııde TSE YaPı Malzemeleri Yanğın ue İtustiı< Laboratuva.,nou d",-,"y yapılınıştır.
2. Denev tesisi

Laboratuvar TS EN ISo l0l'10-2 l'e TS EN ISo lOl40-5 standaı-tlarında belirtileıı tüın gerekleri

[T]]iJi:lli1ll*,1i:ıuır 
scııruııda de.ıev odalarını.ı boyutlan. şekli ı,,e nr,rrn" verleşiııi ile ilgili

Kaynak odanın hacmr ll4,9mJ
Alıcı odanın hacmi |74 4m3

m2

3. Denel.numunesi

DeıreY numunesi ınüŞteri tarafiıidan seçilmiş ve laboratuvara ulaştırılırrıştır.Numunenin laboratuvara ulaşına tarilii: 03/2O l 9

3.1 Dene1, numunesinin tanımlanmasl

a

ru tanımr: 50 mm genl S liğinde profi ller il9 oluşfurul tekft ka 1 2 ,5mm
an iskelet uZenne, kaynak yönündeçı t alçı p laka araslna 1 5mm izo,bozz yalıtım keçesi, iskel

,

boşl uk, Alıcı yönünd ft kat
et profi lleri araSl 50mme çl alçı panel aras1nda 5 7 cln boyutl nd keçe alarıol uşturul an bölme du

arl a parç ileVar S1stemi
Alçı levha Dal San Kınnı Z| Corex Alçı Lev l-ıa
Pro fi l

( 1 2 5ının kalınl ık )DC 5 0 pro ti li ( 17x49x47 0.60ınııı ) Ve DU 5 0 profili (3 8x5Ox3N 8 0 50 lnm )umun e yüzey alanı: 1 2 4 m2

N
,

um une birim alan ağı rlığı: -^-+9 9 kğın2,

§

h
\k
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3.2 Deney numunesinin montajı

. Deney çcrçevesi TS EN ISO l0l40-5'e uyguıı olarak seçilıniştir. Dcı-ıey çerçevesiniıı
bcıyuıtları 3060 mın x 4060 ının'dir.

o Derıey nutnunesiniı-ı clenelı çerçevesiı-ıiıı içerisiııe yerleştirilınesi pratik ı"ıygı"ılaınasıııa

berızer şekilde ır,ıüşteri taraflııdaıı yapılınıştır.
. İlk olarak duvar sisteıniniıı çerçeve üzerine sabitleı-ıebilınesi aınacıyla çerçeveırin üıst ve

alt yüzeyleriı-ıe DU 50 Profıli. sağ \,e sol yiize.vlerine ise DC 50 Prot-ili sabitlenıriiştir.
. Sabitleıne öırcesiııde DL, 50 ı,e DC 50 Prot'illerin sıı1 kısırııııı taıııaırren kaplavacak şekilde:

yaklaşık 5ırıın kalıı-ılığıı-ıcla keı-ıdiııdeır yapışkanlı kcçc uı1,,gıılııırı-ı,ııştır.

. Alçı paı-ıeller her iki tarafia dcrzler çakışmaıacak şckilde DC 5() DU 50 protillcri iizeriıre
ı idı ilc sahitleıııniştir.

o Alçı panelleriır protillere sabitlendiği kısııı-ılarda. 1aklaşık 5ıı-ıın kalıırlıkta tek ytızeyi
yapışkanlı yaklaşık 5x5, 5x7cm boyutlarıırda protil ile alçı paırel arasında bazı kısııılara
her iki yönde profil üzeriıre keçe yapıştırılınıştır.

o Alıcı yönüırde: tek yüzeyi yapışkanh yaklaşık 5x5, 5x7cın boyutlarında keçeler ortalaına
m] ye 6-7 adet gelecek şekilde alçı paneller arasına yapıştırılınıştır. Alçı paıreller şaşırtmalı
bir şekilde ilerleyen sayf-alarda çizimde gösterildiği şekliyle çiti kat Dalsan l2,5mın
kalıırlıkta alçı levlıa uygulanınıştır.

ı kaynak yönünde l. kat Dalsan alçı levlralarııı üzerine akrilik yapıştırıcı ve bazı yerleriııde

alçı ile 15mın izobozz yalıtıın keçesi yapıştırılıııştır üzeriııe 2. Kat 12.5ının kalınlıkta
Dalsaı-ı alcı 1er lra ul,gulanınıştır.

ı Alçi paırelleıiıı birleşiıı-ı ıerlenıre derz dol_tau alçısı uyglılarıınıştır.
o Nııııuıreniır kayırak ytııründe çerçeve ile birleşiın yerlerine akustik lTıaclııı uygulaırır-ııştır.
ı Nı_ıınuı-ıe çerçeveye yerleştirilirken ııuınuı-ıeııiı-ı lıer iki tarafıırclaki boşluk oraırı yaklaşık

olarak 2:l olacak şekilde diizeırleıne yapılınıştır.
. Deney çerçer.,esiııin deı-ıey odalarınıı-ı arasına ınoı,ıtaj işleırri labı,ıratur, ar taraflııdaır

yapılınıştır.

-t. Yöntem
Deı"ıey tesisi TS EN ISO l0l{0-5 ve TS EN ISO 10140-2 staııdaıllarıııcla belirtileı-ı özelliklerin
taınaını ırı karşılaınaktadır.

o Biri kaynak oda diğeri alıcı oda olacak şekilde yatayda birbirine bitişik olan iki oda kullanılınıştır.
. Deney nuınunesi çerçeveye ''Deney numunesinin ınontajı" başlıklı 3.2 Maddesinde belirtildiği

şekilde yerleştirilmi ştir.
o Hcıparlör ve mikrofonlar daha önceden belirleıren ölçüm ı-ıiıktalarında koııuınlandırılarak sisteın

ölçüıne lrazır lrale getirilıniştir.
ı Ölçüıne başlaınadan heıneıı öırce ve tilçüındeır scınra mikrofbnlara dcığrulaına işleıni yapılmıştır.
o Hareketli ınikrotbııuıi kullanıldığı ölçüırrlerde ölçüın süresi 60 sn ve hareketli ınikrofbnuıı bir

tam tur dönüş süresi 60 sn o1acak şekilde ses basıırç seviyesi ölçüınleri yapılınıştır.
o TS EN lSO 3382 standardııra göre het frekans bandı için l2 ölçüm yapılarak alıcı odasındaki

çı nlama süresi bulunmuştur.
o Alıcı odada arka plan gürültüsü ölçülerek ses basınç düzeylerinin hesabında gerekli düzeltmeler

yapılmıştır.

ş(LAB-D-FR-36 / 16.10.]0l8 - 4
w 3/1,1,

At
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o Sonuçlar TS EN ISO |0140-2 ve TS EN ISO 10140-1 standartlarında yer alan aşağıdaki formüle
göre hesaplanmıştır.

P:11-|,2+l0l,og (S/A)
A:0,16V/T
Burada;
Lı: Kaynak odadaki ses basınç seviyesi enerji ortalaması. desibel
Lz: Alıcı odadaki ses basınç seviyesi enerji ortalaması, desibel
s: Deney elemanının verleştirileceği serbest deney açıklığının alanı, m2
A: Alıcı odadaki eşdeğer ses absorpsiyon alanı. m]
V:Alıcı odanııı hacmi. mj
T: Alıcı odada çınlama siiresi. s

TS EN ISO 7l7-1 standardına göre tek say,ı derecelendirmesi vapılmıştır

5. Sonuçlar

Ses azaltma indekslerinin l/3 oktav bantlardakideğerleri tablo halinde aşağıda verilmiştir.

TS EN ISO 7l7-1 standardına göre ses azaltım indeksinin tek sayı değeri,,

R* (C;Ctr) :47.7 (-3: _l0) dB
olarak bulunmuştur.

a

ON ,t,
F

Yt.2
LAB-D-FR- j6 / l6. l0.20 l8 - ,l
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Ts EN ıSo 1o14o-2 STANDARDıNA
Yapı elernanlarlnln laboratuvarda SeS yahtım ölçüm|eri

RE SES AZALT|M D

Mü$eri:

Deney odalarl tanltımü

Deney numune§nin
tan ltlm l:

ÇER PROJE iNŞAAT DEK. SAN TiC LTD ŞTi Deney Tarihi 7 03 2019

Yatayda birisl 114,9 m3 hacımli kaynakoda, diğeri 174,4m3 haCimli allcı oda olmaküzere
9andartların gerelderini karşliayan iki oda kullanllmaktadlr, Odalar içeri§nde dağlnlksesalanl
olusurmakamacıyla saçlclIar Ve yutucular kullanllmüştlr. Deney odalan TS EN lSo 1o14o-2 ve TS EN
lSo-1 014o-5 §andartlarlnda belirtilen tüm gerelderi karşlamaktadlr. odalara ilişıCn çizimlere raporda
yer Verilmi$ir

Numunenin yerle$irilmesi: Numunenin çerçeVeye yerle9irilmeS mü$eri taraflndan yapülm *lr

5omm geni$iğinde profiller ile oluiurulan tek iskelet uzenne kaynak yönünde, çift kat 12,5mm alçl
plaka ara9na 15mm lzobozz yalltlm keçe§.lSkelet profillen aras 50mm bo9uk Allcl yönünde; çift kat

alçı panel ara9nda 5-7 cm boyutlarlnda keÇe parçalarl lle oluğurulan bölme duVar §stemi

Statik baSınç:

HaVa Slcald üğ l:

Bağıl nem:

Birim alan Kıtle§:
Deney numunes| alanl
Kaynak oda hacmi:

Alıcı oda hacmi-

2 Min. De6erler

101 ,8

23,2
43,5

=49,9
12,42

114,9
17 4,4

lea
"c
o^

ks/m'
m2

m"

m"
80f

coo

lSo 717-1 e göre frekansarallğl
lSo 71 7-1 e göre kaydlrılmlş referanS eğri

125 250 50o 1 ooo

n.70
6
E
.C

E
G
§oo
oa

50

4o

,1 0

3o

2o

63 2oo0 Hz 40oo
Frekans, f, Hz ----+

Frekans
İ

IHz]

R
1/3 oKaV

[d B]

50

63

8o

,\ 7

21,1

14,5

1oo
125

160

20,5
23,2
2a,7

20o
25o
315

3o,3

38,8
44,o

4oo
50o
630

52,9

58,4
62,2

2

8o0
,l oo0

125o

68,3
71 ,4

72,1

2

2

-l6o0

2ooo
2500

76,8
7 a,1

70,4

3,1 50

4000
5000

73,6
74,9
76,1

./

/

/

/

\ /
r

V

lso 717-1 ye göre derecelendime
R* (C;C,.) = 47,7 ( -3 ; --1O ) dB ğ-_:,,

'f]"1'i CB,

dB

dB

dB c-4 00 5000Cso sooo

-14 0_1Cr ro_rooo 00 500oC,, 5o,31 dBctr
lenedi laboratuv na anmaktadlrdaySonuçlarlDeğerlendirme, bir muhendislik yöntemiyIe 1/3 oktav

l. {ı

I_AB-D-FR-]6 , 16. l0.]t] 18 _ ] \k
ğğ

{g

-rrV
/
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Ts EN ıso 10140-2 STANDARD|NA

Yapı elenıanlarlnln laboratuvarda ses yalıtım ölçümleri

SES AZALTİM D

lSO 717-1 ye göre derecelendirme

R* (C;C,)= a7,7 ( -3 ; -1 0 )dB Cso_aıso= -5 dB C5o.sooo= -4 dB C,oo.r6o6= -2 dB

C,,uo,.,uo = -14 dB Cr50 5oO0 = -14 dBC,,,oo.uooo= -1O dB

Değerlendirme, bir mühendislik yöntemiyle ,1/3 oktaV bantlarda elde edilen laboratuVar ölçüm sonuçlarüna dayanmaktadlr.

btenrreyen sapmalar toplamı:

lVhksimum istenrreyen s apma

Ahcı oda hacmi:

Kaynak oda hacma:

Deney elemanı yüzey alanı

32,0
at

dB

dB at 125 F|z

174,4 rrf

1,14,9 rrı"

12,42 flt

Sıcaklık:

Bağıl nem.

Statik bas ınç.

Birim alan kütlesi:

23,2,c
43,5 Yo

101,8 kl%

-49,9 kg/rrı'

Frekans

t|-üz]

R

tdB]

L1

tdB]

L2

tdB]

T

[s]

Düzettrne

[dB]

i. Sap.

tdB]

Bgn

Status

Ftm

status

50

63

80

100

125

160

200

l5u
315

400

500

630

800
,1000

1250

1600

2000

2500

31 50

4000
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R: Deney numunesinin ses azaltım indisi
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